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ASBEST MATEriAliEnüBErSichT 

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

BiTuMEn, DAchpAppE, 
TEErpAppE

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B 
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778815

ASphAlT, GuSSASphAlT, 
SchwArzDEckEn

Methode/Paketname:  IFA-Arbeitsmappe 7487 (ehem. BIA)
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,008 %
Paket-Nr. Bruckberg: 11174
Paket-Nr. Kiel:  701138

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

pVc-BoDEnBEläGE, linolEuM Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778624

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO
   Mineralfasern
Nachweis:  Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel:  15095

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   779196



puTzE, SpAchTElMASSEn,  
FArBAnSTrichE, FliESEnklEBEr

* VDI 3866 Blatt 5 Anhang B*
Je nach Zusammensetzung der Probe 
(siehe ausführliche Beschreibung in der 
Informationsschrift S. 6 und 8)
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Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778624

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

BrAunE unD SchwArzE  
BiTuMEnklEBEr

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

FEnSTErkiTT Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778624

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B 
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B*
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:
Analyse möglich, sofern ein definiertes 
Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen 
(Würfelform) zugeschnitten werden kann.
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Methode/Paketname:  Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO
   Mineralfasern
Nachweis:  Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel:  15095

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

MAGnESiAESTrich, STEinholz,  
zEMEnTESTrich

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778624

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

AuSGlEichSMASSE, 
FuGEnMASSE,  
DichTunGSMASSE, MörTEl 

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778624

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

DäMMMATEriAliEn AuS 
nAchTSpEichEröFEn

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:
Analyse möglich, sofern ein definiertes 
Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen 
(Würfelform) zugeschnitten werden kann.
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Filz

Methode/Paketname:  Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO
   Mineralfasern
Nachweis:  Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel:  15095

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Floor-FlEx-plATTEn 

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

FASErzEMEnT-proDukTE 
(Asbestzement, Faserzement,  Eternit)

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:
Analyse möglich, sofern ein definiertes 
Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen 
(Würfelform) zugeschnitten werden kann.
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Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

lEichTBAuplATTEn, SokAliTh,  
nEpTuniT, BAuFAThErM

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

lEichTBAuplATTEn, proMABEST

DäMMplATTEn AuS 
MinErAlwollE

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO
   Mineralfasern
Nachweis:  Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel:  15095

ASBESTSchnürE Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:
Analyse möglich, sofern ein definiertes 
Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen 
(Würfelform) zugeschnitten werden kann.
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SpriTzASBEST, STopFMASSEn Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

ASBESTGEwEBE Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

FlAnSchDichTunGEn, 
unTErlEGSchEiBEn

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

ASBESTpAppE Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:
Analyse möglich, sofern ein definiertes 
Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen 
(Würfelform) zugeschnitten werden kann.
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ASBESThAlTiGE DichTunG Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

ElEkTriSchE BAuTEilE, 
ElEkTroGEräTE

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

cuShion-Vinyl

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel:  701135

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis:  Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778736

kiESElGur (DiAToMEEnErDE) Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis:  Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr.   778624

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.:  12422

Methode/Paketname:  VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis:  Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel:  701136
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BAu- unD ABBruchABFällE 
/ rEcyclinGMATEriAliEn 
(BAuSchuTT)

Methode/Paketname:  Asbest in Bauschutt gem. VDI 3876
Nachweis:  quantitativ oder qualitativ
Nachweisgrenze: 0,005 %
Paket-Nr. quantitativ: 15431
Paket-Nr. qualitativ: 15597 


